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Zielsetzung:

! Optimierung der Präparation von Holzober-
flächen für die Elektronenspektroskopie.
! Erprobung der Anwendbarkeit der Methoden 

MIES / UPS an Holzoberflächen.
! Sicherstellung der Reproduzierbarkeit der 

Messergebnisse.
! Vergleich von unbehandelten Proben mit 

plasmabehandelten (synthetische Luft, Silan).
! Interpretation der MIES/UPS-Spektren 

anhand der Ergebnisse der XPS-Spektren.
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Elektronespektroskopische 
Untersuchungen

(MIES, UPS (HeI), XPS)
an Holz und seinen Bestandteilen
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Wassertropfen auf einer mit Silan
plasmabehandelten Holzoberfläche

Die Charakterisierung von plasmabehandelten und  
unbehandelten Holzoberflächen mit den Methoden MIES, 
UPS und XPS soll im Rahmen eines Forschungsprojektes 
vertieft werden. Die MIES- und UPS-Spektren müssen auf der 
Grundlage von XPS-Spektren besser verstanden werden. 
Hierzu gehören insbesondere Messungen an den 
Holzbestandteilen Cellulose und Lignin sowie deren 
Wechselwirkung mit Wasser.


	Seite1

